Laribit Lari

Mang chéng tham APP

Dac tinh

53 > LARI la mang chéng tham dugc lam tir bitum bién
g » tinh két hop vdi cac polyme c6 tinh dan hoi.

Mat cat 3 5 LARI P dugc gia cudng bang soi polyeste khong dét
g g va dugc 8n dinh bang sgi thay tinh, trong khi LARI V

1. Mang PE. 4 dugc gia cudng bang sgi thly tinh.

Hgp chat chdng tham la sw hgp nhat gitra bitum

, chung cét va cac polyme cd tinh dan héi véi cac

3a. Sgispolyester tong hopgia cuong ~ chat phu gia dc biét, va c6:

3b. Soi thay tinh gia cuong

2. Chat chéng tham

- Kha nang khang tia UV

47"Chat chong tham
- Kha nang chiju sy thay déi nhiét do

5a. Mat cat hoac PE . . » ; s - o
- Kha nang chong hoa chat an mon (axit va mudi)

5b_Matkho=rdg - Bam dinh t6t khi duge kho néng.

Bé mat Bién phap thi cong

Mat trén ctia LARI P va V duoc phi bang mot chat vé co dic - Mang luén dugc thi céng bang phuong phap khd néng/ gia nhiét.
biét va vat liéu chdng dinh rat min dé tranh mang dinh vao nhau
va dé chong tron trugt khi ting dung trén bé mét ddc. Ching
cling tao kha nang bam dinh cho son acrylic va son nhii bao vé - Khéng ting dung hé thong nay trén nén nhay cam véi nhiét hoic I6p cach nhiét.
khi b& mit khong dugc bdo vé béng cac 16p bao vé nhu séi, da,
gach op.

- Nghiém tuc tuan tha cac quy dinh vé bao h lao dong.

- Tuadn thii nghiém ngat cackhuyén céo trén bang thong so ki thuat.

‘ - Hé théng chdng tham va san pham déc thi ¢ thé dugc cung cap theo yéu cau cla
Mat trén ctia LARI PA dugc bao vé bang céc hat da tu nhién vira khéch hang.
d& tao do tham m§ cho bé méat vira d€ chdng biic xa tia cuc tim o ] ]
va nhiét dé bao vémai khéi 40 héa. - Vé sinh mai sach sé va tao do phang déu dé hoat dong thi cdng chdng tham duoc
dam bao.
Mt dudi duge bao vé bdi mot I6p mang polyethylen nhiét ndng
chay, cho phép ta kiém tra su thoat khi tai bat ki diém hop chat

chdng thdm chay nao dé ngan ngira su phong rop khi thi cong &
mang. &
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Tai liu ki thuat APP

Thi cong
- Trén mat nén bé tong va tuong ty, can quét mt lop 16t bitum véi dinh
muc 200/400gr/m2.

- D& c6 mdi ndi tot trén bé mat ddc, ludn phai trai mang tir dudi én trén.

- Trai tdm mang sao cho cac mai ndi ludn xudi xudng.
- Cat goc tam mang dugc dat dudi vai goc 45° (10 x 10 cm).(Hinh. N.3)
- Mép ndi hai canh va dau phai dugc gdi 10 & 15 cm. (Hinh. N.3)

- Ldp thir hai cta mang ludn phai dugc tiép tuc tir chanva trén lop thir
nhat theo cling mgt hudng, va vdi khoang Y do dai cta nd tinh tir tam
trude (Hinh. N.4)

- Cudn san pham phai dugc béo quan ding trong kho c6 mai che va
thoang khi, tranh xa nguon nhiét, va khdng bao gio dugc xép chong truc
tiép lén nhau de tranh bién dang.

- Bao quan san pham & nhiét do >0°C.
- Bé mét thi cong phai nhan, sach va kho.

- B& mat thi cong phai dugc quét Iot trudc bang son 16t thich hap
(LARIPRIMER hoac ECOLARIPRIMER).

- Bé mét thi cdng phai nhan, déu va c6 do ddc t6i thigu 1.5 % dé tranh
dong nudc.

Thong sé ky thuat

- Mang bitum dugc thi cong bang kho nong Ién mét nén. N6 can dugc kho
du nhiét trén toan bo bé mat, trirmép canh va mép cudi, dam bao hop chat
dugc tan chay thanh dang long d€ tham vao céc 16 ro.

- Mép gdi canh (10 cm) va mép goi dau (15 cm) sé dugc han nhiét bang
loai dén kho thich hop; trong khi han mép ndi, dung con lén (15 kg) dé ép
va tranh 1a nhan mép noi.

- Chiéu cao ctia mt dimg phai cao hon bé mét hoan thién > 15 cm.

- San pham phai dugc thi cong & nhiét do>+ 5°C.

- Khdng thi cong trong diéu kién thai tiét khac nghiét
(dd &m cao, mua,...)

- Quét mét Idp bao vé nhe bang son acrylic (ACRIL BIT)hoéc son nhii
(PROTEXOL) d& tang do bén va hiéu nang cta san pham khong dugc pha
hat da bao vé hoac khdng dugc gia cudng bang Idp két thic trén hai
canh.

Trong truong hop trén, can doi s oxy hoa dong bo cta I6p mat mang
(3-6 thang tuy theo mua) trudc khi tién hanh thi cong.

- Mang bitum duoc bao vé bang soi PPL khong dét, méi chdng tham
bitum ¢ thé dugc son ngay sau khi thi cdng xong.

Diic diém kj thuat Bonvido Tieuwchuin | P | ¢ | e [ e | v | v ||

Loai c6t gia cutng

Mat trén
Mat du6i
Do kin nudc Kpa EN 1928
Chiéu dai m EN 1848-1
Chiéu rong m EN 1848-1
Khdi lugng kg/m? EN 1849-1
Kha néng linh hoat lanh ° EN 1109
Chdng chay 0 EN 1110
Chong chay sau l3o héa °0) EN 1296
D0 bén kéo (doc/ngang) N/5cm EN 12311-1
Gian dai tai diém gay (doc/ngang) % EN 12311-1
Khang xé (doc/ngang) N EN 12310-1
On dinh kich thudc % EN 1107-1
Hao hut khoang % EN 12039
Chiu lra EN 13501-5
Phan (ing chay EN 13501-1
D0 bén kéo sau l3o héa (doc/ngang) N/5cm EN 1296
Gian dai tai diém gy sau lo héa (doc/ngang) % EN 1296
Chdng tham sau ldo hda nhan tao Kpa EN 1296
Kich thuoc & bong goi
LARI P3 P4 K';‘)“‘{z ',’(‘; o
Kich thudc cudn [m] 10x1 10x1 10x1 10x1
S cugn/pallet 33 25 30 27
Dién tich mdi pallet [m2] 330 250 300 270

Polyester Fibre glass
Cét hodc PE pa Cét hodc PE
PE. film
60
10-1%
1-1%
4,85 4 45 3,55 4,85 -10%
-5
120
NPD 120 NPD -10°C
400/300 300/200 -20%
35/35 2/2 -15 -2
120/120 -30%
0,3
30
F ROOF
F
NPD -20%
NPD -15
60
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